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Beton B 20

PRODUKT

Beton B20 to mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, wypelniaczy mineralnych oraz dodatkow
modyfikujacych. Jest gotowa, sucha zaprawa betonowa klasy C16/20. Jest: uniwersalny,
wodoodporny, mrozoodporny. Charakteryzuje si¢ duzg wytrzymato$ciag mechaniczna.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa cementowa Beton B 20 jest specjalng zaprawg przeznaczong do wykonywania drobnych
prac betoniarskich i naprawczych (np. podktadéw, nadprozy 1 murkéw), do zalewania i osadzania
stupkow ogrodzeniowych oraz wykonywania drobnych elementow betonowych 1 matej architektury.
Moze by¢ stosowana do wykonywania podkladow posadzkowych, warstw dociskowych,
profilowania spadkow.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przygotowane podtoza uzaleznione jest od rodzaju prac. W przypadku napraw poditoze powinno by¢

suche, szorstkie, oczyszczone z kurzu, thuszczow i farb 1 innych substancji powodujacych obnizenie
przyczepno$ci. Warstwy niestabilne, tuszczace si¢ usung¢. Szczeliny 1 wigksze spekania podloza

nalezy naprawi¢ np. stosujgc zaprawe wyrownujacg BCX 20. Podtoza betonowe musza mie¢ co

najmniej 6 miesigcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie oraz wilgotno$¢ nie wigksza

niz 2%. Przy wykonywaniu podktadow nalezy przestrzega¢ zasad stosowania dylatacji.

W przypadku wykonywania podktadu zwigzanego z podtozem, nalezy przenie$¢ ewentualne
dylatacje wystepujace w podilozu tak, aby pokrywaly si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym
podktadzie. Przed wylaniem zaprawy nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od$cian i innych
elementow stosujac specjalng tasme dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm.
Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢ przed sptywaniem wylewki 1 tez
zastosowac dylatacje oddzielajaca od ogranicznika. W przypadku wykonania podktadu podtogowego

na warstwie rozdzielajacej, przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od jego oczyszczenia i
wykonania dylatacji odzielajaca wylewke od $cian za pomocg tasmy dylatacyjnej.Nastepnie nalezy
roztozy¢ rownomiernie na catej powiezchni foli¢ PE o grubosci min 0,2 mm z wywini¢ciem na

$ciane ponad przewidywany poziom wylewanego podktadu. Przy potaczeniu folii trzeba zastosowaé
zaklad min.10 cm 1 sklei¢ ja na ztaczach taSma samoprzylepng lub zgrzac , tak aby uzyskac¢ szczelng
izolacje.

Sposéb uzycia

Zaprawa Beton B 20 jest gotowa, suchg mieszanka sktadnikéw mineralnych i nie wymaga dodatkow
piasku i cementu. Przygotowanie zaprawy polega na wsypaniu do odpowiedniej ilosci chtodne;j

wody 1 wymieszaniu recznym badz mechanicznym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej
grudek masy tj. 3-5 minut. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie
wymiesza¢. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu. Proporcje dodawanej wody nalezy
skorygowa¢ doswiadczalnie, kierujac si¢ pozadang konsystencja zaprawy, rodzajem podioza i1
warunkami atmosferycznymi. Wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem (przykrywac folia, zrasza¢ woda), bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnos$cia
powietrza lub przeciggami. Ograniczy¢ ogrzewanie pomieszczenia. Czas wysychania Betonu B20

zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkow termiczno-wilgotnosciowych panujacych w
pomieszczeniu. Prace oktadzinowe wykonywac mozna, gdy wilgotno$¢ posadzki bedzie mniejsza

od 3%. Czas zuzycia Betonu B20 to okoto 60 minut, przy temperaturze otoczenia +20°C.

Nasze informacje oparte sq na doswiadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze wzgledu na roznorodnosé materiatow, metod
uzycia i miejscowych warunkow, na ktore nie mamy zZadnego wplywu, nie przejmujemy - nawet pod wzgledem prawa patentowego -
Zadnej gwarancji.
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WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podioza i produktu.
Wszystkie podioza powinny by¢ nosne, zwarte, stabilne, oczyszczone 1 w razie potrzeby
zagruntowane. Zawiera cement portlandzki , ktory w mieszaninie z wodg daja odczyn alkaliczny. W
czasie pracy nalezy chroni¢ oczy, drogi oddechowe 1 skore. Stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skory. Zabrudzone zaprawg oko natychmiast przemy¢ duza iloscia czystej
wody 1 skontaktowac si¢ z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi.

NARZEDZIA

Betoniarka, mieszarka przeplywowa, miksokret, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto
koszyczkowe, kielnia, listwa zgarniajgca, wibrator do betonu lub sto6t wibracyjny, szczotka lub
pedzel, pojemnik na beton, naczynie do odmierzania wody.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przechowywac¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach nie dluze;j
niz 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chroni¢ przed zawilgoceniem.

DANE TECHNICZNE

Gesto$¢ nasypowa — 1,80 kg/m’

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg — 60 min.

Mozliwo$¢ wchodzenia na wykonang posadzke — 48 godz.

Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac — po 28 dniach twardnienia

Grubo$¢ warstwy - 25 — 80 mm

Proporcje mieszania z woda - ok. 2,4 I na 25kg suchej mieszanki

Zuzycie suchej mieszanki - ok. 2,0 kg/m > na 1mm grubo$ci warstwy zaprawy
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Produkt zgodny z normg PN-EN 1504-3:2006
Zaktad posiada Certyfikat Zarzadzania Jako$cig zgodny z normg ISO 9001:2015

PRODUCENT:
Zaktady Chemiczne ANSER TARNOBRZEG Sp. z o.0.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Zaktadowa 28
tel.: 15 64163 24

Tarnobrzeg 12. 01. 2026
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